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Industrialni elegance se
skutecnym betonem

Kazdy si sviij domov chce zafidit podle svého vkusu -

proto neni divu, Ze nardista poptavka po stylovych E 29.06.2018
individualnich povrsich v interiéru. K jedine€nému
vysledku vam jednoznaéné dopomiiZe novy ADLER
Bluefin Pure-Concrete. Skute€ny beton nanaseny
stiikdnim se svym charakteristickym perforovanym Aquafix Concrete
povrchem zprostiedkovava syrovou eleganci, €imz vnasi

do interiérovych prostori plsobivé akcenty. ADLER

technik Matthias Abendstein nam krok po kroku ukaze,

jak jednodusSe proménite vase povrchy na ty betonové:

Pouzité produkty


https://www.lakyadler.net/produkty/povrchova-uprava-nabytku/aditiva-k-systemum-na-nabytek/aquafix-concrete~p1214

Pracovni kroky

¥

Krok 1: Priprava

Jako podklad pro betonovy efekt doporucujeme pouZzit
neopracované MDF desky. Pro pripravou zékladu je tfeba plochy
prebrousit bruskou se zrnitosti 150. Nejprve si pfipravime
produkt Bluefin Pure-Concrete obarveny do jednoho ze Sesti
standardnich barevnych odstinti (35 hmotnostnich dila).
Abychom dosahli perfektni hladké smési bez hrudek, je tfeba
vmichat Aquafix Concrete Natur (100 hmotnostnich dili)
pomoci disolvéru nebo kosikového michadla.

Krok 2: Zaklad

Naneste smés Aquafix Concrete na povrch pomoci tlakové
nadobkové pistole (tryska 2,2 mm) nebo pomoci bezpulzac¢ni
membranové pumpy s cirkulaci. Optimalni mnoZstvi ndnosu:
400 - 500 g/m%. Nechte plochu proschnout p¥i teploté

20°C ptiblizné 4-5 hodin.



http://13-kg~p2805

Krok 3: Brouseni

Nasleduje brouseni: plochu kratce prebruste excentrickou
bruskou se zrnitosti 100 - 120. Poté dtikladné odstrarite brusny
prach.

Krok 4: Druhy natér

Zopakujeme nanaseni smési Aquafix Concrete, tentokrat s
vydatnosti 700 - 800 g/m?.




Krok 5: Prikryti folii

Hned po aplikaci druhého nénosu je tfeba mokrou plochu
prekryt PE f6lii a pfitlacit ji pomoci zednické 1Zice. Diky
uzavieni vzduchu pod félii vzniknou pro beton charakteristické
dutinky. Podle osobnich preferenci mtize byt betonovy efekt
hladsi nebo vyraznéjsi. Obecné plati: ¢im preciznéji vymackame
uzavieny vzduch zpod félie, tim bude efekt hladsi.

Nechte plochu pfes noc proschnout!

Krok 6: Odstranéni folie

Na druhy den f6lii opatrné odstrarite a profouknéte plochu jesté
jednou tlakovym vzduchem. Opracovany vyrobek nechte nyni
4-5 hodin vétrat.



Krok 7: Uzavreni povrchu + vrchni
natér

Novopeceny betonovy efekt miize byt nyni prelakovan vrchnim
lakem. Plochu uzavrete nejprve produktem Bluefin Primer-
Concrete + 10 % tuZidla Aqua-PUR-Harter (vydatnost 100-120
g/m?), ¢im7 zajistite, Ze cement se pii setkdni s vodou nebude
drolit. Nechte vyrobek opét tfi hodiny proschnout a jako

posledni krok naneste Aqua-Top Antiscratch G5 + 10 % tuzidla
Aqua-PUR-Hirter (vydatnost 80 g/m?).

DuleZité: Dal$i informace naleznete v technickém listu
produktu Bluefin Pure-Concrete.


http:/4-kg~p6950
http:/1-kg~p3613
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